Asphaltstrassenbau

Splittmatixasphalt mit Trinidad NAF 501
Siloware auf der BAB A 96

Minchen - Lindau - Umgehung Leutkirch

Am 4.Juli 1994 kam fur die Bewohner zahlreicher
Ortschaften entlang der B 18 der Tag, der die Zeit
der kaum ertraglichen Belastigungen durch Ver-
kehrslarm und Abgase beendete. Nach der ein-
bahnigen Verkehrsfreigabe im Dezember 1993
erfolgte an diesem Tag die offizielle zweibahnige
Verkehrsfreigabe des 10 km langen Streckenab-
schnittes zwischen Altmannshofen und Leut-
kirch der BAB A 96. Damit besteht nun zwischen
Memmingen und Lindau eine durchgehend orts-
durchfahrtenfreie Strassenverbindung - abgese-
hen von der B 18 zwischen Lindau und Wangen -
im 2-bahnigen Autobahnquerschnitt RQ 26. die
Umgehung Leutkirch ist Teil der Ost-West-Auto-
bahn A 96 von Minchen nach Lindau. Die A 96 ist
bei Memmingen mit der BAB A 7 verbunden und
schliesst bei Lindau an die 6sterreichische A 14
an. Damit fungiert sie sowohl als wichtige Ost-
West-Verbindung zwischen dem Grossraum
Minchen und der dstlichen Bodenseeregion als
auch - zusammen mit der A 7 - ab Memmingen als
bedeutende Nord-Sid-Schiene, die es er-mdg-
licht, von Flensburg Gber Memmingen/Lindau in
die Arlbergregion sowie tiber Chur - San Bernadi-
no nach Mailand zu gelangen.

Bauausfiihrung
Allgemeines

Der 10 km lange Bauabschnitt Altmannshofen-Leutkirch
schliesst sich im Norden an den bereits im Betrieb befind-
lichen Abschnitt Aitrach - Altmannshofen an und geht sud-
lich Leutkirch in die als Kraftverkehrsstrasse ausgebaute B
18 Uber.

Neben der geologischen Situation waren folgende
Randbedingungen fir die Baudurchfihrung charakteri-
stisch:
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Einbau der Hilfsbriicke im Umfahrungsdamm fur die

- Gliederung des Bauloses durch die Wurzacher Ach,
die stark befahrene B 465 und die DB-Strecke Leut-
kirch-Herbertingen

- Verlegung einer Vielzahl kreuzender Versorgungslei-
tungen und Strassen sowie Aufhebung zweier Bahn-
Ubergénge

- Hoherlegung der kreuzenden Bahnlinie

- Erstellung von 20 Briickenbauwerken und zwei An-
schlussstellen

- Besondere Massnahmen zum Grundwasserschutz in
der Leutkircher Heide

- Ausgleich des Erdmassendefizits durch gleichzeitge
Herstellung des Hochwasserriickhaltebeckens Urlau

Disposition

Zur Optimierung des Bauablaufs wurden folgende
besondere Massnahmen ergriffen:
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Die knappe Ausfiihrungszeit erforderte auch Erdbau
im Winter

- Einrichtung eines Vorloses zur Verstarkung kreuzen-
der Strassen und Gewasser und Herstellung von Vor-
einschnitten fur den Bruckenbau

- Verlegung der kreuzenden Abwasser- und Wasserver-
sorgungsleitungen im Rahmen der Erd- und Decken-
bauarbeiten, wobei die Rohrverlegung selbst durch
den Bauhof der Stadt Leutkirch erfolgte.

- Schittung sowohl des vorlaufigen als auch des end-
glltigen Eisenbahndammes durch die Auftragnehmer
des Strassenbaus

- Uberplanméssige Fortfihrung des Vorloses bis zum
Beginn der eigentlichen Erd- und Strassenbauarbeiten

- Nutzung der K 8030 im Bereich Auenhofen fur den
Erdmassentransport bei voriibergehender Umleitung
des offentlichen Verkehrs.

Diese Massnahmen brachten sowohl zeitliche als auch
wirtschaftliche Vorteile.
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Das gleiche gilt fur die vorzeitige einbahnige Inbetrieb-
nahme des Bauabschnittes vom Baubeginn bis zur
Anschluf3stelle Leutkirch-Sud. Bei nur geringfligigen Mehr-
kosten durch zusétzliche Bauleistungen ergab sich durch
den Wegfall der Ortsdurchfahrten Niederhofen und Leut-
kirch ein hoher Nutzen fur den o6ffentlichen Verkehr hin-
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GrofRerdbau in voller Aktion und Betonitmattenverle-
gung in der Wasserschutzzone Il

sichtlich Betriebskosten, Zeitkosten und Verringerung der
Larm- und Schadstoffbelastung.
Erdbau

Bedingt durch die kurze Bauzeit des Erd- und Deckenlo-
ses 96/VI von zwei Jahren waren im Erdbau hohe Schiitt-
leistungen erforderlich, die uber langere Zeitrdume hinweg
13.000 - 15.000 cbm pro Tag betrugen.
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- Tiefensicherungen im Bereich der Einschnitte

- Verbesserung der wasserhaltigen bindigen Béden
durch Einarbeiten von Weissfeinkalk

- Anlage einer begriinbaren, geotextilarmierten Stutz-
konstruktion zur Herstellung einer steilen Bdschung

- Ausfiihrung von Sicker- und Stutzkdrpern zur Bo-
schungssanierung

Grosse Bdschungsrutschungen wurden mit dem Hydro-
Zementations-Verfahren saniert. Hierbei wurden zunéchst
in ca. 7 m Abstand Stiitzscheiben, die unter die Gleitfla-
chen reichen, in Form von zementverfestigtem, anstehen-
dem Boden in Fallinie im gesamten Rutschbereich ange-
legt. Danach wurden zwischen den Stitzscheiben Sicker-
schlitze zur Ableitung des Hangwassers hergestellt.

Besondere Massnahmen zum Schutz des Grundwas-
sers

Die Leutkircher Heide birgt nach dem maéchtigen,
zusammenhangenden Grundwasserstrom im Oberrhein-
graben und dem sehr grossen Grundwasserspeicher im
lllertal/Erolzheimer Feld das drittgrosste Porengrundwas-
servorkommen in Baden-Wurttemberg. Das Wasser ist von
hervorragender Qualitdt und kdnnte ohne jede Aufberei-
tung als Trinkwasser abgegeben werden.

Nachdem festlag, dass die Trasse uber das Grundwas-

Gaotextilarmierte
Hangstitzkonstruktion
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Diese Leistungen in Verbindung mit dem Erdmassen-
transport aus Urlau und den Massnahmen zum Grundwas-
serschutz wurden durch den Einsatz optimalen Gerétes
und sorgféltigste Baubetriebssteuerung erreicht. aufgrund
der schwierigen geologischen Verhdltnisse waren im Teil-
abschnitt zwischen Altmannshofen und der Wurzacher Ach
besondere erdbautechnische Massnahmen erforderlich:

- Reibungskdérper im Untergrund bei hohen DAmmen

servorkommen fuhrt, wurden daher von der Wasserwirt-
schaftsverwaltung im Planfeststellungsverfahren folgende
Auflagen erteilt:

1. In der Wasserschutzgebietszone Il (engere Schutzzo-
ne) ist unter dem gesamten Strassenquerschnitt eine
Dichtungsbahn auszufihren.

2. In der Wasserschutzgebietszone Il (weitere Schutz-

zone) sind unter den Entwasserungsleitungen Dich-
tungsbahnen anzulegen.
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3. An das Entwasserungssystem (Leitungen, Verbindung-
en, Schéchte) werden besondere Qualitatsanforde-
rungen gestellt.

4. Nach Inbetriebnahme der BAB ist das Sickerwasser zu
kontrollieren und das gesamte Entwasserungssystem
Dichtheitsprifungen zu unterziehen.

Als tiefliegende Dichtung wurde eine Bentonitdichtungs-
matte ausgefuhrt. Tiefliegend bedeutet, dass die Dichtung
unterhalb der Entwéasserungsanlagen angeordnet ist,
wodurch problematische Durchdringungen von Schutz-
planken, Entwésserungsschachten und Rohren vermieden
werden. Die Dichtungsmatte besteht aus zwei miteinander
vernadelten Kunststoff-Vliesen, zwischen denen eine

Schicht aus quellfahigem Ton (Bentonit) als eigentliches
Dichtungselement eingebracht ist. Die schubfeste Verbin-
dung zwischen den einzelnen Bahnen wird durch Einlage
eines einfachen Klettbandes in der Uberlappung herge-
stellt. Die Anforderungen an das Entwéasserungssystem
lassen sich am besten mit Gussrohren erfullen.

Verlegung der Betonit- Dichtungsmatte in der Wasser-
schutzone Ill.

Hierbei wird die Langsentwéasserung als “geschlosse-
nes System” ausgefihrt, d. h. die Rohrleitungen sind in den
Schéachten nicht unterbrochen. Hier sind lediglich kurze
Stutzen mit Deckeln fur die Reinigung und Rohrkontrolle
angebracht.

Das Strassen- und Muldenwasser l&uft von den obenlie-
genden Ablaufen durch kurze aufgesattelte Rohrstiicke
direkt in die Transportleitung. Bei der Ausfihrung wurde
zunéchst die durchgehende Leitung verlegt. Die bodenlo-
sen Kontrollschéchte enthalten nach unten offene Ausspa-
rungen fir die Rohre und wurden nachtréaglich aufgesetzt,
was fur den Baufortschritt sehr gunstig war. Mit diesem
neuentwickelten Schachtsystem kénnen sowohl die Langs-
leitungen Uber die Kontroll- und Reinigungs6ffnungen als
auch die Sickerleitung Uber die vorab eingebauten T-Stik-
ke kontrolliert werden.

Der entscheidende Vorteil ist, dass die Dichtheitspru-
fung als Unterdruckprifung mit Luft ausgefihrt werden
kann, statt der beim Betonrohr Ublichen Wasserdruckpri-
fung.

| :
Versetzen der bodenlosen Schachte auf die Gul3rohr-
leitungen
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Die Wasserdruckpriifung wére ca. achtmal teurer und
nach Inbetriebnahme praktisch nicht mehr durchfihrbar,
da allein zwischen zwei Schéchten ca. zwei Tankziige mit
Wasser benétigt werden.

Weiterhin ergibt sich durch die grdossere Lange des
Gussrohres gegeniiber dem Betonrohr eine wesentliche
Reduzierung der Muffen, die als schwéchste Stellen eines
Rohrsystems gelten.

In der Bauausfihrung erwiesen sich sowohl das Ent-
wasserungs- als auch das Abdichtungssystem als ausge-
sprochen praktikabel. Die vorgegebenen Konzeptionen
konnten uneingeschrankt umgesetzt werden.

Zur Qualitatssicherung wurden sowohl die Gussrohre
als auch die Dichtungsbahnen umfangreichen Kontrollprii-
fungen unterzogen, wobei neben der Baustoff- und Boden-
prufstelle Karlsruhe-Durlach auch das Prifamt und Institut
fur Grundbau, Bodenmechanik und Felsmechanik der
Technischen Universitat Minchen eingeschaltet waren.

Herstellung des Regenklarbeckens
an der Wurzacher Ach

Charakteristisch fur die Lage des RKB “Wurzacher Ach”
sind der Grundwasserstand in Gelandehdhe - bedingt
durch die unmittelbare Néhe des Grundwasserstromrich-
tung gesehenen ersten grossen Quelltopfes der Leutkir-
cher Heide und der Wurzacher Ach - somit die N&he des
angrenzenden Dammes der DB - Linie Memmingen - Leut-
kirch. Von einer Grundwasserabsenkung musste wegen
der voraussichtlich sehr hohen Férdermenge (Gréssenord-
nung ca. 1 cbm/sec) und einer eventuellen Gefahrdung des
Bahndammes abgesehen werden.

Die Massivkonstruktionen des Auslaufbauwerkes und
des Regenuberlaufbauwerkes wurden in trockener Bau-
grube (Spundwandkasten mit Unterwasserbetonsohle)
hergestellt.

Nach Prifung verschiedener Varianten wurde fur die

Unterwasseraushub des Regenklarbeckens Wurza-
cher Ach innerhalb des Spundwandkastens

Dichtung des Beckens eine umlaufende Spundwand mit
Unterwasserbetonsohle gewahlt. Die weitere Herstellung

des Beckenprofils erfolgte zur Gewahrleistung der Auf-
triebssicherheit bei nur teilweiser Absenkung des Wasser-
spiegels.

Oberbau

Der Fahrbahnoberbau der durchgehenden BAB ist nach
Bauklasse I, RSTO 86/89 wie folgt ausgefuhrt:

- 4 cm Splittmastixasphalt 0/11 S

- 8 cm Asphaltbinder 0/22

- 18 cm bitumindse Tragschicht 0/32 CS
- 40 cm Frostschutzschicht

In den Kieseinschnitten der Leutkircher Heide konnte
aufgrund des frostsicheren Untergrundes auf die Ausfiih-
rung der Frostschutzschicht verzichtet werden.

Die beim Rickbau von kreuzenden Strassen teilweise
anfallenden teerhaltigen Ausbauasphaltmengen fanden
nach neuestem Stand der Technik zementgebunden als
Tragschicht in der Autobahn Wiederverwendung. Damit ist
verhindert, dass Bestandteile des Teers in den Untergrund
gelangen kdnnen. Als Deckschicht wurde Splittmastixas-
phalt gewahlt, eine Bauweise, die dank ihrer vorteilhaften
Eigenschaften beziiglich Standfestigkeit und Alterungsbe-
standigkeit immer haufiger zur Anwendung kommt. Eine

Bitumindser Einbau mit drahtgefuhrtem Fertiger

weitere erfreuliche Eigenschaft des Splittmastixasphaltes
liegt darin, dass seine Oberflache hinsichtlich des Larm-
verhaltens glinstiger als andere Standardbauweisen beur-
teilt werden kann.

Aufgrund der Strassenklassifizierung “Bauklasse I, sehr
schneller Verkehr auf Richtungsfahrbahnen” ist die Ver-
wendung von modifiziertem Bitumen auftraggeberseits vor-
gegeben worden.

Aus Wirtschaftlichkeitserwagungen heraus entschied
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sich der Mischgutproduzent, die Asphaltmischwerke Ober-
schwaben, nach Zustimmung des Auftraggebers flr den
Einsatz von Trinidad Naturasphalt in Form des Kombigra-
nulates Trinidad NAF 501 in Siloqualitét.

Die Ausstattung der Mischanlage Grenis der AMO mit
einem 3-Kammer Hochsilo ermdglichte den Einsatz dieses
kugeligen Granulates aus 5 Teilen Naturasphalt und 1 Teil
Cellulosefaser ohne Personalaufwand in technisch und
wirtschaftlich optimaler Weise.

Ubergabe von Triinidad NAF 501 in 3-Kammer Hochsilo

Dadurch war bei allen ca. 19.000 to Deckschichtmisch-
gut aus Splittmastixasphalt 0/11 S, die Uber einen Zeitraum
von ca. 9 Monaten verteilt eingebaut wurden, durch exakte
chargenweise Kontrollverwiegung sichergestellt, dass der
erforderliche Anteil an Bindemittelmodifizierung und
ablautfhemmendem Faserstoff im Mischgut enthalten war.

Am 7. Juni 1994 Uberzeugten sich ca. 40 Vertreter der
Strassenbauverwaltungen Baden-Wirttembergs und Bay-
erns im Rahmen einer Fachexkursion von der hohen
Mischguthomogenitét und dem sehr guten Einbauverhal-
ten des Mischgutes. Die sehr gleichmassige Oberflachen-
struktur des frisch verdichteten Mischgutes und dessen
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leichte Verdichtbarkeit fanden hdchste Anerkennung sei-
tens Verwaltung und Einbaufirma.

Nicht Wenige bedauerten, dass diese ebenmassige
Oberflachenstruktur unter dem Abstreusplitt verschwinden
musste.
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Eine interessante Episode sei noch zum Schluss angefigt:

Wie der Oberbauleiter der Einbaufirma Kirchhoff/Heine,
Langenargen, berichtete, ist er bei den ersten Einbauab-
schnitten dieses Belages im Spatsommer 1993 von einem
routinierten Walzenfahrer befragt worden, was an diesem
Belag anders sei. Er erinnerte sich, vor einigen Jahren auf
einem weiter sudlich gelegenen Abschnitt der gleichen
Autobahn einen ebenso leicht verdichtbaren Belag mit ein-
gebaut zu haben. Die Nachforschungen des Oberbaulei-
ters ergaben, dass es sich bei diesem Belag ebenfalls um
einen Splittmastixasphalt mit Trinidad Naturasphalt gehan-
delt hat. Nur war damals in 1989/90 Trinidad Epuré in auf-
geschmolzener Form verwendet worden und die Faserzu-
gabe erfolgte in Form von Pellets eines namhaften sid-
deutschen Faserstoffproduzenten. Vergleicht man die zahl-
reichen Kontrollprifungsergebnisse aus beiden Baulosen,
fallt auf, dass sich beide Abschnitte durch hohe Mischgut-
konstanz im Sollbereich auszeichnen.

Dies ist eine weitere anschlauliche Praxisuntermaue-
rung der Tatsache, dass es bei fachméannischer Dosierung
fur die hohe Qualitat des Mischgutes keine Rolle spielt, in
welcher der offiziellen Handelsformen der Trinidad Natur-
asphalt dem Mischgut zugegeben wird. Zusammenfassend
kann hervorgehoben werden, dass mit dieser Baumass-
nahme allen Erfordernissen des zeitgeméssen Strassen-
baues sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher
und umweltrelevanter Hinsicht beispielhaft Rechnung
getragen wurde.

Daten und Kosten des Bauabschnittes Altmannshofen
Bestimmung der Linie Februar 1977

Planfeststellungsbeschluss 29.12.1989
Baubeginn
Vorlos E 96/2 Juli 1990
Erd- und Deckenbauarbeiten 96/VI Juni 1992

Verkehrsfreigabe

- einbahnig 17. Dezember 1993
- zweibahnig 4. Juli 1994
Lange der Neubaustrecke
Trassierungselemente
Entwurfsgeschwindigkeit VE = 100 Km/h
kleinster Kurvenradius R =1200 m
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grosste Steigung S=18%
Querschnitt

Je zwei Fahrstreifen in jeder Richtung

mit Standstreifen, Kronenbreite 26 m
Erd- und Strassenbau

Bodenbewegung

- beim Strassenbau 2 Mio. m3

- zusatzlich Hochwasserriickhaltebecken 0,7 Mio. m3

Befestigte Fahrbahnflachen 280 000 m2

Brucken

- Uberfilhrungen an der BAB 9

- Unterflhrungen an der BAB 3

- an kreuzenden Strassen, Wegen und Gewéassern 6
Knotenpunkte

AS Leutkirch-West (B 465)

AS Leutkirch-Sid (B 18)
Larmschutzwande 1,7 km
Verlegte kreuzende Versorgungsleitungen 35
Eisenbahnbau

Beseitigung héhengleicher Bahniibergénge 2

Bricken 2

Rohrquerungen 3

Hoherlegung eines Bahndammes
Massnahmen zum Grundwasserschutz
Bentonitdichtungsmatten
Gussrohrleitungen
Kosten
Erd- und Strassenbau, Ausstattung
Briicken
2 Larmschutzwéande
Abdichtung

Baukosten
Grunderwerb

Gesamtkosten

1,3 km

140.000 m?2
18 km

82 Mio. DM
23 Mio. DM
4 Mio. DM

6 Mio. DM



