Asphaltstrassenbau

Splittmastixasphalt mit Trinidad Naturasphalt
auf Militarflugplatzen in Belgien

Einleitung

Die Start- und Landebahnen waren stets ein grosses
Problem fiir die belgischen Luftstreitkréfte. In der Tat mus-
sen diese Flachen unterschiedlich hohen Anforderungen
geniigen, die mitunter schwer miteinander vereinbar sind.

Seit Einfuhrung der F 16 als dem wichtigsten
Jagdflugzeug wurden verschiedene Beldge mit unter-
schiedlichem Erfolg angewandt. Speziell in den letzten

Jahren musste man feststellen, dass die in den belgischen
Lastenheften vorgesehenen Asphaltmischgiter sich nicht
fur solche Anforderungen eigneten. Die Auswahl einer
neuen Deck-schichtart mit besserer Leistungsfahigkeit und
hoéherer Gebrauchsdauer war unumgéanglich geworden.

I. Ausgangssituation - Erfordernisse

Ausgangspunkt nachfolgender Ausfuhrungen ist die
Sanierung der Hauptbahnen auf drei Stutzpunkten der bel-
gischen Luftstreitkrafte: Florennes, Beauchevain und Klein
Brogel. Diese Stutzpunkte werden von den taktischen
Flugzeugen, also den F 16 Jagdbombern, benutzt.

Die drei Landebahnen haben mehr oder minder die glei-
chen Abmessungen: 2.000 x 45 m im Mittelteil aus Asphalt
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und an den beiden Enden je ca. 500 m lange Képfe aus
Zementbeton. die nachfolgend geschilderten Arbeiten be-
ziehen sich jeweils auf die Asphaltabschnitte.

1. Florennes - 1993

Die Tragféhigkeit der Unterlage war in jedem Falle ausrei-
chend. Die Deckschicht wies hauptsachlich zahlreiche of-
fene Nahte und Langsrisse auf.

Als Losung wurde das Abfrasen der schadhaften Deck-
schicht beschlossen mit Ersatz durch eine 4 cm starke, lei-
stungsfahige Asphaltdeckschicht.

2. Beauchevain - 1994

Der Unterbau aus dem Jahre 1990 besass ausreichende

Tragfahigkeit. Die Deckschicht wies ungenugende

Griffigkeit auf und bereitete Flugsicherheitsprobleme.

Als Ldsungsmoglichkeit wurden zwei Alternativen Uber-

legt:

- das Aufbringen eines dinnen “Anti-Skid”-Belages oder

- die Erneuerung der Deckschicht durch einen Asphalt-
belag mit besserer Dauergriffigkeit.

Nach sorgféltigen Recherchen und Abwé&gungen ent-



Asphaltstrassenbau

schied man sich aufgrund

- die guten Erfahrungen in Florennes,

- des Bestrebens der Vereinheitlichung der Start- und
Landebahnbeléage fir die taktischen Flugzeuge in
Belgien

- die zu erwartenden geringen und wenig aufwendigen
Pflege sowie

- des guten Preis-Leistungs-Verhaltnisses fur die Erneu-
erungsvariante mit Splittmastixasphalt.

3. Klein Brogel - 1995

Tiefer gehende Ermuidungsrisse, Alterungsrisse in der
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Deckschicht und mangelnde Tragfahigkeit (etwa entspre-
chend LCN 20) bedingten eine grundhafte Instandsetzung.
Es wurde beschlossen, die oberen 10 cm des
Bahnaufbaues zu erneuern und damit auch die
Tragfahigkeit auf LCN 50 zu erhéhen. Um einem eventuel-
len Durchdringen tiefer gehender Risse in den neuen
Uberbau vorzubeugen, kam eine unverfestigte bitumenge-
trankte Geotextileinlage zu Anwendung. Der neue Aufbau
bestand somit aus:

II. Auswahlkriterien fur das Deckschichtmischgut

1. Anforderungen

a) Verbesserte Oberflachenrauheit/Griffigkeit
Die Griffigkeit richtet sich nach den OTAN-Anforderung-
en. Der CFT-Wert (Griffigkeitswert) muss 0,60 bei Mes-
sungen mit 65 km/h betragen.
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b) Dauerhaft gute, vollstandige Einbindung der Mine-
ralstoffe in der Belagsoberflache
Kornverluste durch Oberflachenausmagerung muss
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auch auf lange Sicht ausgeschlossen werden - auch
in den kaum befahrenen(liberrollten Randbereichen
der Bahnen, die ja Uberlicherweise einer stérkeren Bin-
demittelalterung unterliegen als die befahrenen Flachen
- um sicherzustellen, dass durch den “Staubsaugeref-
fekt” der Dusentriebwerke keine losen Gesteinskorper
zu Turbinenschéaden fiihren kdnnen.

c) Hohe Alterungsresistenz des Belages aus unter
b) genannten Grinden.

2. Grunde fur Splittmastixasphalt

- Gute Makrostruktur und damit Griffigkeit durch hohen
Grobsplittanteil und Ausfallkérnung.

- Guter, dauerhafter Zusammenhalt des Splittgeristes
durch hohen Bindmittelgehalt und daraus resultierende
dicke bitumindse Mdrtelfilme.

- Verbesserter Alterungswiderstand wg. vorgenannter dik-
ker Mortelfilme.

3. Wahl von Naturbitumen

Obwohl SMA mit herkdbmmlichen Bitumen aufbereitet wer-
den kann, wurde aufgrund der besonderen
Belaganforderung im Flugverkehrsflachenbau beruhend
auf Untersuchungsergebnissen und Praxisberichten eine
Mischgutoptimierung mittels Naturasphalt beschlossen,
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Zur:

- Verbesserung der Haftung zwischen Bindemittel und
Mineralstoffen, was bei hohem Splittgehalt unerléasslich
ist;

- Erhéhung der Alterungsbestandigkeit,nicht zuletzt

auch
im Hinblick auf intensiven Taumitteleinsatz;

- Erhéhung der Stabilitat/Verformungsbestandigkeit,auch
wenn dies in den vorliegenden Fallen nicht das Haupt-
kriterium war.

Erwahnt sei, dass Naturasphaltanteil und
Basisbitumenviskositat sorgféltig aufeinander abgestimmt
werden mussen und dass die Naturasphaltzugabe genau
eingehalten werden muss. Zu hohe basisbitumenviskosité-
ten in  Verbindung mit unzweckmassig hohen
Naturasphaltanteilen kdnnten ansonsten einen flr den vor-
gesehenen Verwendungszweck zu starren Belag ergeben.

lll. Bauausfuhrung
Die Mischgut- und einbauanforderungen wurden nach den
belgischen Spezifikationen beschrieben, mit zusatzlichen
Angaben betreffend Aufbereitungs- und
Einbautemperaturen sowie Verdichtungsgraden und
Hohlraumgehalten.

Die Unternehmen hatten im Auftrag, vorgangig einen ca.
1000 m2 Probeeinbau auf einer untergeordneten Flache
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- Verdichtungsgrad, Hohlraumgehalt
des gewahlten Mischgutes feststellen zu kdnnen.

Aus der Beurteilung der Probeeinbauten konnten weitere
Mischgut- und Einbauoptimierungen abgeleitet werden:

a) Sieblinien

Der in Beauchevain erzielte Querreibungseffizient von 58
war nicht befriedigend und wurde durch Ab&nderung des
Kornanteiles 10/14 verbessert auf 60.

b) Hohlraumgehalt

Der Hohlraumgehalt auf dem Versuchsfeld Kleine Brogel
fiel viel zu hoch aus. Folgende Massnahmen fuhrten zu
einer Optimierung auf den notwendigen Bereich von 3,5
bis < 5,0 Vol.%:

- Erhdhung des Feinstfulleranteiles

- Limitierung der Fraktion 2/4 mm auf ein Minimum

- Verdichtung (mittels zweier Tandem- und einer schwe-
ren Dreiradwalze) wurde néher am Feriger angesetzt.
Ein Vibrationseinsatz bei den Walzen wurde nicht ge-
stattet.

- Vorerwdrmung der Einbauflachen mittels Infrarotstrah-
lern.

Der Erfolg dieser Korrekturen wird bestéatigt durch gleich-

massig dichte, im angestrebten Hohlraumbereich befindli-

che, ebenflachige Beldge mit gleichmassiger, ausgeprag-

ter  griffiger  Makrostruktur ~ ohne irgendwelche

Bindemittelanreichungen an der Oberflache.

IV. Schlussbetrachtung

Die Start- und Landebahnen von Militarflugpléatzen stellen
besondere Anforderungen an ihre Deckschichten. Es ist
tatsachlich nicht selbstverstandlich, zwei Pflichtkriterien
einzuhalten, die auf den ersten Blick gegenléufig sind:

- eine hohe Rauhigkeit und ein einwandfreier, dauerhaf-
ter Verbund der Splittkérner in allen Bereichen der Bah-
nen, egal, ob in den stark frequentierten Mittellinienbe-
reichen oder den so gut wie nie benutzen Randzonen.

Der Einsatz von Splittmastixasphalt bietet fir diese
Problematik eine gute Lésung. die Mitverwendung von
Trinidad Naturasphalt gestattet, das Mischgut zu optimie-
ren, so dass es allen Anforderungen gentigt. Die erzielten
Erfolge kdnnen fur weitere Flugplétze als Beispiel dienen.

AbschlieRend sei im Namen der Bahnbenutzer den betei-
ligten Unternehmen fir ihre hochwertige Arbeitsleistung

bestens gedankt. Es sind dies:

S.A. Betonac in Florennes




