Asphaltstrassenbau

Tankstellenbelage in Gussasphalt
Flussigkeitsundurchlassige Fahrbahnbeldge aus Asphalt

von Dipl.-Ing. Josef Matig, Neu-Isenburg

1. Allgemeine Grundlagen

In Deutschland gibt es ca. 18.000 6ffentliche Tankstellen
und eine nicht spezifizierbare Anzahl von Betriebstankstel-
len. Durch Tropfverluste beim Betankungsvorgang sind an
Anlagen, die mit ungeniigend dichten Fahrbahnbeldgen
ausgerustet waren, erhebliche Verunreinigungen des
Untergrundes mit Grundwassergefahrdung aufgetreten.
Dieses nicht unerhebliche Gefahrdungspotenzial fiir Boden
und Grundwasser, das u. U. existenzgeféahrdende Folgeko-
sten mit sich bringen kann, soll in Zukunft durch umfang-
reiche technische Massnahmen reduziert werden.

1.1 Wasserrechtliche Anforderungen und Regelwerke

Nach § 19 g (1) WHG (Wasserhaushaltsgesetz) gilt fur
Anlagen zum Lagern, Abfullen, Herstellen und Behandeln
von Kraftstoffen der Besorgnisgrundsatz. Dies bedeutet,
dass diese Anlagen so beschaffen sein miissen, dass eine
Verunreinigung der Gewasser oder eine nachteilige Veran-
derung ihrer Eigenschaften nicht zu befurrchten ist. Dieser
rein juristische Begriff wird erst durch dem Gesetz unterge-
ordnete Verordnungen und Verwaltungsvorschriften mit
“technischem” Leben gefllt.

Da Wasserecht Landesrecht ist, hat jedes Bundesland
die Moglichkeit, eigene Wassergesetze und Vorschriften zu
erlassen. Fur Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen hat die Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LA
WA) Musterverordnungen erstellt und fortgeschrieben, die
den Bundeslandern zur Einfihrung empfohlen werden. Der
Musterentwurf der Verordnung tber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen und tber Fachbetriebe
(Anlagenverordnung bzw. VAwWS) ist nach Kenntnis des Au-
toren in allen Bundeslandern eingefuhrt, teilweise mit Er-
ganzungen bzw. Anderungen.

Auf der Basis der Anlagenverordnung kénnen weiterge-
hende Vorschriften erlassen werden, die spezielle Anlage-
arten (z.B. offentliche Tankstellen) hinsichtlich der wasser-
rechtlichen Anforderungen spezifizieren.

Auch fur Tankstellen wurde von der LAWA ein Muster-
anforderungskatalog erstellt, der teilweise komplett, teil-
weise auch mit deutlichen Anderungen bzw. Erganzungen
in den Bundesléndern als Rechtsvorschrift eingefiihrt wur-
de. Nach heutigem Kenntnisstand fehlen noch drei
Bundeslénder, in denen ein “Anforderungskatalog Tank-
stellen” noch nicht eingefiihrt ist.

1.2 Betriebliche Anforderungen und Regelwerk

Durch die bestimmungsgemésse Verwendung von
brennbaren Flissigkeiten an Tankstellen sind selbstver-

standlich auch sicherheitstechnische Vorkehrungen zu tref-
fen, die in erster Linie Uber “Technische Regeln fur brenn-
bare Flussigkeiten (TRbF)” festgelegt werden.

Auch an flussigkeitsundurchlassige Flachenbefestigun-
gen werden sicherheitsrelevante Anforderungen in Form
einer ausreichenden Ableitfahigkeit gestellt, um eine Entla-
dung von mdoglicherweise statisch aufgeladenen Kraftfahr-
zeugen Uber den den Reifen - Fahrbahnkontakt zu unter-
binden.

Die 21. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (21. BImSchV) hat nur indirekten
Bezug zur Herstellung flussigkeitsundurchléassiger Fahr-
bahnbeldge insoweit, als die Termine zur Umriistung der
Fahrbahnen in den meisten Bundesléandern an die Termine
der 21. BImSchV angepasst wurden (bei dffentlichen Tank-
stellen).

1.3 Bauvertragliche Regelwerke
Bei der Planung und Ausfuhrung flissigkeitsundurchlés-

siger Flachenbefestigungen sind u. a. folgende Regelwerke
zu beachten:

VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art

DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten: Oberbauschich-
ten ohne Bindemittel

DIN 18 316 Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschich-
ten mit hydraulichen Bindemitteln

DIN 18 317 Oberbauschichten aus Asphalt

DIN 18 336 Abdichtungsarbeiten

DIN 18 354 Gussasphaltarbeiten

DIN 18 195 Bauwerksabdichtungen

DIN 1996 Prifung von Asphalt

RStO Richtlinien fiir die Standardisierung des

Oberbaues von Verkehrsflachen
Merkblatt fur die Herstellung flissigkeitsun-
durchlassiger Asphaltbefestigungen fir An-
lagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen (Entwurf)

Es sollte bereits in der Planungsphase sichergestellt
sein, dass die o0.a. Regelwerke der Abdichtungstechnik be-
achtet und umgesetzt werden, um eine funktionsfahige
Ausfihrung zu erméglichen. Hierzu trégt eine rechtzeitige
Einschaltung von Fachfirmen im Interesse aller Beteiligten
sicherlich bei.
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2. Baustoff Asphalt/Gussasphalt
2.1 Baustoffzusammensetzung

Der Baustoff Asphalt ist ein natirlich vorkommendes
oder technisch hergestelltes Gemisch aus Bitumen und Mi-
neralstoffen.

Bitumen: Ein bei der Aufarbeitung geeigneter Erddle ge-
wonnenes schwerfliichtiges Gemisch verschiedener orga-
nischer Substanzen, dessen viskoelastisches Verhalten
sich in Abhangigkeit von der Temperatur andert. Je nach
Anwendungszweck werden unterschiedliche Bitumensor-
ten eingesetzt. Die Eigenschaften von reinen Destillations-
bitumen kénnen durch Zusatz von z. B. Naturasphalt (i.d.R.
Trinidad Epuré) modifiziert werden (vergl. Dr.-Ing. B. Wi-
chert “GA 0/8 S” in dieser Zeitschrift).

Mineralstoffe: In der Regel werden naturliche Mineral-
stoffe verwendet, es kdnnen aber auch geeignete kinstli-
che oder wiedergewonnene Mineralstoffe zur Anwendung
kommen.

Fuller ist die Mineralstoffkomponente mit einem Korn-
durchmesser kleiner 0,09 mm.

Sand (Natur- oder Brechsand) ist Korn mit einem Durch-
messer zwischen 0,09 und 2,0 mm.

Splitt ist gebrochenes Gestein mit einem Anteil von
Bruchflachen von mindestens 50 %.

Die Korngrdssen der verwendeten Splitte liegen bei Wal-
zasphalten zwischen 2,0 und 31,5 mm, bei Gussasphalten
zwischen 2,0 und 11,0 mm.

Kies ist nicht gebrochenes Naturgestein mit einer Korn-
grosse zwischen 2,0 und 31,5 mm.

Walzasphalte werden hohlraumarm zusammengesetzt
und bendtigen zum Erreichen ihrer erforderlichen Standfe-
stigkeit und/oder Undurchlassigkeit (bei Walzasphaltdek-
kschichten Hohlraumgehalt max. 3 Vol.-%) entsprechende
Verdichtungsleistung.

Bild 1: GuRasphalt im Handeinbau

Gussasphalt hingegen wird hohlraumfrei zusammenge-
setzt, ist im heissen Zustand streichfahig und bedarf daher

keinerlei Verdichtung. Bei der Herstellung von flussigkeits-
undurchlassigen Deckschichten ist dies ein nicht zu unter-
schéatzender Vorteil, denn gerade in Kleinflachen ist der
Einsatz von Grossgerét nicht immer mdoglich. Ein Grund
mehr, in der folgenden Betrachtung naher auf den Baustoff
Gussasphalt einzugehen.

2.2 Baustoffeigenschaften von Aspahlt/Gussasphalt

Gussasphalt ist u. a.

- hohlraumfrei und wasserdicht, nimmt kein Wasser auf
und kann daher weder quellen noch schwinden

- auf Grund der viskoelastischen Eigenschaften des Bin-
demittels in der Lage, Spannungen z. B. aus Tempera-
turdnderungen durch Relaxation rissefrei abzubauen

- gegen die meisten anorganischen wassergefahrden-
den Stoffe bestandig; bei zu erwartender S&urebean-
spruchung sind kalkfreie Zuschlagstoffe zu verwenden.

- gegen geringe Einwirkung von Mineraldlerzeugnissen
und Lésemittel unempfindlich

- in Teilbereichen (z. B. nach Flachenaufbriichen gerin-
gen Umfangs) ohne grossen Aufwand erneuerbar und
flussigkeitsundurchlassig an die Flachen anzuarbeiten.

- nach erfolgter Abkihlung binnen weniger Stunden fir
weitere Gewerke (z.B. Oberflaichenbehandlung) nutz-
bar

- nach bestimmungsbemésser Nutzung und geordnetem
Rickbau als hochwertiger Baustoff wiederverwertbar.

Die flexible Asphaltbauweise eignet sich fiir flissigkeits-
undurchlassige Verkehrsflachen im Vergleich zu starren
Bauweisen dadurch besonders, als mégliche Nachverdich-
tungen des ungebundenen Unterbaues als Verformungen
an der Oberflache sichtbar werden, aber nicht in Form von
moglichen Trennrissen, die die Undurchlassigkeit beein-
trachtigen. Die Bauweise mit Asphalt ist in der Flache fu-
genfrei herstellbar, bei sorgfaltiger Planung kénnen und
sollten standig kraftstoffbenetzte Fugen grundséatzlich ver-
mieden werden. Das mdgliche Anlésen des oberflachen-
nahen Bindemittels durch stdndige Einwirkung schwer-
flichtiger Mineral6lkohlenwasserstoffe kann durch eine ge-
eignete Oberflachenbehandlung verhindert werden. Diese
Oberflachenbehandlung ist wasserrechtlich ohne Bedeu-
tung. Durch die gewerberechtliche Forderung nach einem
entsprechenden Ableitwiderstand der Fahrbahn im Abfll-
bereich ist diese Oberflachenbehandlung, leitfahig ausge-
fuhrt, der herstellungstechnisch einfachste Weg, eine ho-
mogene, ableitféahige Flache zu schaffen. Hierzu liegen ei-
nige tausend Quadratmeter Referenzflaichen (nach dem
System der Deutschen Asphalt) unter taglicher Bewahrung
an offentlichen Tankstellen bundesweit unter Verkehr.

2.3 Herstellung
Die Herstellung von Asphalt erfolgt in gltetuberwachten
Mischanlagen, die nach dem Stand der Technik betrieben
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werden. Die Mischgutzusammensetzung erfolgt der Eig-
nungspriifung entsprechend Uber EDV-unterstiitzte Verwie-
gung der Einzelkomponenten. Um entsprechende Anla-
genleistung sicherstellen zu kénnen, erfolgt eine Zwischen-
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Bild 2: GuRasphaltverlegekolonne mit Transportrihrwerks-
kesseln im Hintergrund

lagerung von Mischgut (Walzasphalt) in entsprechend ge-
dammten Verladesilos, so dass eine reibungslose Versor-
gung von z. B. Grossbaustellen erfolgen kann. Gussasphalt
wird i.d.R. direkt in beheizte Transportrihrwerkskessel ein-
geflllt und dadurch auf Verarbeitungstemperatur von ca.
240 °C gehalten.

2.4 Sicherstellung der Baustoffeigenschaften - Eig-
nungsprifung und Giteuberwachung

Wie im nachstfolgenden Kapitel beschrieben, werden
Asphalt - insbesondere Gussasphaltbauweisen - in vielen
unterschiedlichen Anwendungsgebieten eingesetzt. Die
Anforderungen an die Materialeigenschaften sind vielseitig
und unterschiedlich, so dass es nur sehr begrenzte Festle-
gungen flir bestimmte Anwendungsgebiete gibt. Ein Be-
steller von Bauleistungen in Asphalt grosseren Stils hat sei-
ne Vorstellungen an die Mischguteigenschaften in Form
von Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien formuliert - das Bundesverkehrsministerium,
das die Einhaltung der Vorgaben dieser ZTV’en bei Bauar-
beiten verlangt.

In aller Regel wird bei der Ausschreibung von Asphalt-
arbeiten in Verkehrsflachen auf diese Regelungen zurtick-
gegriffen. Durch die sténdige Fortschreibung stellen diese
den Stand der Technik dar und sind somit praxiserprobte
Bauweisen und technisch sinnvolle Lésungsansétze. Fir
den Sonderfall der offentlichen Tankstellen werden die
ZTV’en in allen Regelwerken als allgemein anerkannte Re-
geln der Strassenbautechnik genannt, was sicherlich gera-
de fur die Herstellung der ungebundenen und gebundenen
Tragschichten bei Fahrbahnbelédgen an Tankstellen sinnvoll
ist.

Mit der Eignungsprifung wird eine Mischgutzusammen-
setzung ermittelt, die unter Berlicksichtigung der zur Verfi-
gung stehenden Mineralstoffe und Bindemittel den Vorga-

ben der ZTV-Asphalt - StB 94, Ziffer 5.3 geniigt. Die Eig-
nungsprufung kann in Teilen Bestandteil des Bauvertrages
werden. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen empfiehlt
sich die Ausschreibung von: Gussasphalt nach ZTV-As-
phalt, Ziffer 5.3 in der Kérnung 0/11 bzw. 0/8 mit erhéhten
Anforderungen an die Stempeleindringtiefe (max. 2.0 mm
mit einer maximalen Zunahme nach 30 Minuten von 0,3
mm) bei dennoch guter Handverstreichbarkeit. Als Binde-
mittel bietet sich B 45 (besser B 35) + 2 Gew.-% Trinidad
Epuré aufgrund dieser Anforderungen sehr gut an.

Wasserrechtliche Eignungsnachweise werden in einem
“Merkblatt fur die Herstellung flussigkeitsundurchlassiger
Asphaltbefestigungen fir Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen” (derzeit Entwurf) zukinftig gere-
gelt werden. Die Eignung als flissigkeitsundurchléassige
Befestigung an Tankstellen ist fiir die Asphalt-Verbundbau-
weise durch Auffuhrung in den landesspezifischen Anfor-
derungskatalogen (tlw. eoh-Regelung) erbracht.

Zur Sicherstellung, dass das hergestellte Mischgut auch
die Eigenschaften besitzt, die nach der Eignungsprifung
ermittelt wurden, muss jedes Mischwerk Eigeniberwa-
chungsprifungen durchfihren und dokumentieren. Dies
geschieht regelmassig, kann bei grésseren Bauvorhaben
auch festgelegt werden (z. B. je 1000 to hergestelltes
Mischgut). Die Eigenuberwachung wird anhand der Doku-
mentation durch eine anerkannte Materialprufstelle zusatz-
lich fremdiberwacht.

Der Auftraggeber hat mittels Kontrollprifung (oder Be-
statigungsprifung) die Moglichkeit festzustellen, ob die
hergestellte Leistung seinen Anforderungen entspricht.

Prufungen an Asphalt werden nach DIN 1996 durchge-
fuhrt, die Prufung der Bindemitteleigenschaften nach DIN
52 000 ff.

2.5 Weitere Anwendungsgebiete

Der Baustoff Asphalt und im besonderen der Gussas-
phalt wird nicht nur im Strassen- und Wegebau eingesetzt,
sondern ist aufgrund der Eigenschaften auch im traditio-
nellen Hochbau anzutreffen.

Der Gussasphalt eignet sich fir alle Arten von Estrichen
nach DIN 18 560 und ist deshalb so beliebt, weil er keine
zusétzliche Feuchtigkeit in ein Bauwerk einbringt, sondern
durch seinen Heisseinbau sogar eine Austrocknung be-
schleunigt. Dariiber hinaus ist er sofort nach Abkiihlung be-
gehbar und steht fur weitere Nutzung baufortschrittsbe-
schleunigend zur Verflgung.

Im Bereich der Bauwersabdichtung stehen schon immer
Bitumenwerkstoffe im Vordergrund. Der Baustoff Gussas-
phalt in Verbindung mit Bitumenwerkstoffen (z. B. Bitumen
- Schweissbahnen) ist im Bereich der hochwetigen Inge-
nieurbauwerkabdichtung (Briicken, Parkdecks etc.) der
wohl verbreitetste.

Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Abdichtung
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wird Gussasphalt auch in Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen als flissigkeitsundurchlassiger
Belag eine wesentliche Rolle einnehmen.

3. Asphaltbauweisen nach RStO 86/89
3.1 Richtlinie zur Stadardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen

Diese Richtlinie ist das Standardwerk zur recht einfa-
chen Bemessung von Verkehrsflachen. In Abhangigkeit
von einer Verkehrsbelastungszahl werden sogenannte
Bauklassen I-VI beschrieben, fir hochbeanspruchte Stras-
sen (z. B. BAB) eine Bauklasse SV.

Je nach Frosteinwirkungstiefe, die regional unterschied-
lich ist, wird eine entsprechende Dicke eines frostsicheren
Oberbaues fur Verkehrsflachen festgelegt.

Je nach Bodenverhéltnissen sind unterschiedliche Vari-
anten moglich; dies gilt im tbrigen fur alle Befestigungsar-
ten (siehe auch Grafik 1).

o L ™ i 1 e

= LM

| 3
e LW L[5 L
e —
AT T | el R i

| I L Ty e E———

Grafik 1: Bauweisen mit bitumindser Decke fiir Fahrbahnen
(Dickenangaben in cm, Angaben des Verformungsmoduls E.z in NM/m?)

Entscheidend fur die Standfestigkeit ist die Einhaltung
der geforderten Verformungsmoduli der Frostschutzschicht
und des anstehenden Bodens (Erdplanum).

Nur dadurch kénnen Nachverdichtungen durch die Ver-
kehrsbelastung und damit mdgliche Folgeschaden vermie-
den werden. Im Bereich 6ffentlicher Tankstellen kénnen
diese Vorgaben aufgrund der Vielzahl von erdverlegten Lei-
tungen im Bereich der notwendigen ungebundenen Trag-
schichten/Frostschutzschichten nicht immer erfillt werden.
Hier kommt es nahezu zwangslaufig zu Schaden, die bei
einer flexiblen Bauweise mit Asphalt rissefrei durch Verfor-
mungen auftreten, bei starken Beldgen jedoch bis zur voll-
standigen Zerstérung des Bauteiles fuhren kénnen. Der
Vorteil der Asphaltbauweise ist hier, dass die Undurchlas-
sigkeit jederzeit gewdahrleistet bleibt.

3.2 Bauklasse Ill und IV als mdglicher flissigkeitsun-
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Bild 3: Fugenfreier, dichter GuRBasphaltbelag einer 6ffent-
lichen Tankstelle

durchlassiger Fahrbahnaufbau fiir den Abflllplatz an
Tankstellen

Wie unter Punkt 3.1 dargestellt, ist das Einhalten von
Verdichtungswerten bei der Herstellung der einzelnen
Schichten notwendig.

Fur den anstehenden Boden wird ein E,,Wert von min-
destens 45 MN/m2 gefordert, fiir die darauf zu errichtende
Frostschutzschicht von mindestens 120 MN/m2. Ungebun-
dene Schottertragschichten miissen einen E,, Wert von
mindestens 150 MN/m2 erreichen.

In Grafik 2 ist dies an einem Beispiel nhach RStO 86/89,
Tafel 1, Zeile 1 fur die Bauklasse IIl dargestellt.

In diesem Beispiel wurde eine Deckschicht aus Gussas-

| Tankstellenbelag, Grundaufbau aus
RStO 86/89, Bauklasse 3, Zeile 1
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Grafik 2
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phalt nach ZTV Asphalt, Ziffer 5.3 mit Bindemittel B 45 + 2
% TE vorgesehen, weil diese keinerlei Verdichtung beim
Einbau bedarf.

Auch diese Deckschicht ist eine medienbestandige,
rutschhemmende und elektrisch leitfahige Schicht (z. B. auf
Kunststoffbasis) aufzubringen, um zu verhindern, dass bei
langerfristiger Einwirkung (z. B. von Dieselkraftstoff) das
oberflachennahe Bindemittel angeldst wird und eine Entla-
dung von méglicherweise statisch aufgeladenen Kraftfahr-
zeugen Uber den Reifen - Fahrbahnkontakt ermdglicht
wird.

Fugen sind in Asphaltdeckschichten in der Flache nicht
vorhanden. Bei rechtzeitiger Einschaltung von Fachfirmen
in die Planung der Abfillflache kdnnen diese bei Neubau-
ten vollig vermieden werden.

Technisch vermeidbare Fugen sollten in Anlehnung an
DIN 18 195-9 ausgefuihrt werden. Als Fugenfillmasse ist
ein medienbestandiges Material vorzusehen. In diesem Zu-
sammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass eine
héaufig zitierte Abdichtung mit Fugenfiillmassen dem Stand
der Abdichtungstechnik widerspricht. Eine Fugenfiullung
hat lediglich die Aufgabe, das Eindringen bewegungshem-
mender Fremdkorper zu verhindern.

4. Alternative Bauweisen mit Gussasphaltdeck-
schichten

4.1 Deckschichten aus Gussasphalt auf tragfahigem
Unterbau

Diese Bauweise ist im Anhang zur TRbF 40 als geeig-
nete Bauweise aufgefuihrt, bedarf jedoch aus wasserrecht-
licher Sicht einer Eignungsfeststellung im Einzelfall, da mit
dieser Bauweise noch keine ausreichenden Erfahrungen
gemacht wurden.

Es ist der Beschreibung der Asphaltbauweisen in den
Anforderungskatalogen der Bundeslénder aber zu entneh-
men, dass die Funktion der Undurchléssigkeit von der
Deckschicht ibernommen wird. (Hohlraumgehalt der Wal-
zasphaltdeckschicht max. 3 Vol.-%).

Gussasphalt ist grundséatzlich hohlraumfrei und damit
dicht, eignet sich also auch zur Verlegung auf bereits vor-
handenen Flachen.

Diesem Umstand wird das bereits zitierte “Merkblatt fur
die Herstellung fliissigkeitsundurchléssiger Asphaltbefesti-
gungen fur Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen” (Entwurf) zukiinftig Rechnung tragen.

4.1.1 Voraussetzungen

Der Untergrund muss geeignet sein. Dies gilt in erster Li-
nie im Hinblick auf Standfestigkeit. Es muss aber auch si-
chergestellt sein, dass kein Sanierungsbedarf eines mogli-
cherweise kontminierten Untergrundes besteht.

5. Zusammenfassung

Bei fachgerechter Ausfiihrung durch erfahrene Baufir-
men ist die flexible Asphaltbauweise mit einer Gussas-
phaltdeckschicht in Verbindung mit erprobten Oberflachen-
behandlungen (z. B. System Deutsche Asphalt) eine zuver-
lassige, dauerhaft dichte und bestimmungsgeméasse L6-
sung selbst fur die extrem schwierigen und vielfaltigen An-
forderungen von offentlichen und privaten Tankstellen.
Hohlraumfrei und wasserdicht, fugenfrei handverlegbar,
gegen die meisten anorganischen wassergefahrdenden
Stoffe und geringe Einwirkung von Mineraldlerzeugnis-

Bild 4: Offentliche Tankstelle mit fugenfreier GuRasphaltdek-
kschicht

sen/Losemittel unempfindlich, weist die nahezu unmittelbar
nach Verlegung nutzbare Gussasphaltbauweise eine sehr
gute Wirtschaftlichkeit auf und bildet den bestmdglichen
Kompromiss aus technischer Wiederverwendbarkeit nach
Ablauf seiner Nutzungsdauer.



