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Hochbelastete Industrieflachen -
dauerhaft verformungsbestandiger Asphaltbinder und Splittmastix-

asphalt mit Trinidad NAF 501

von Dipl.-Ing. Andreas Kndbig, Berlin

1. Allgemeines

Ausgangs- und Zielpunkt der Schwerverkehrsstrome,
die zum Grossteil aus rollenden Warenlagern bestehen,
sind Industrieflachen unterschiedlichster Art und deren
Anschlisse an das bestehende Strassennetz.

Somit ist es versténdlich, dass sich nicht nur die 6ffent-
lichen Auftraggeber mit der Thematik verformungsbestén-
diger und dauerhafter Verkehrsflachen auseinander setzen
mussen. Immer mehr private Auftraggeber haben erkannt,
dass mit herkémmlichen Mitteln keine dauerhaften und
damit sicheren und wirtschaftlichen Warenumschlagsflé-
chen hergestellt werden kdnnen.

In den Erfolgsrechnungen der Privatwirtschaft fallen
Kosten fur mangelhafte und sanierungsbefirftige Verkehrs-
wege und -flachen relativ sehr schnell unangenehm auf.
Erhohter Umschlagaufwand, hoherer Ladegeratever-
schleiss und zum Teil beschédigte Waren durch Betrieb der
Ladegerate am Rande des sicherheitstechnisch Zulassi-
gen sind Umstande, die sich ein wettbewerbsfahiger
Betrieb in der heutigen Zeit nicht mehr leisten kann.

Bild 1 a: Getrankeumschlaglager Firma Trinks bei Leipzig

2. Anforderungen

Betrachtet man die Anforderungen an Industrieflachen,
so stellt man fest, dass die Messlatte fur in Frage kommen-
de Befestigungen sehr hoch liegt. Zwar ist die Anzahl der
Schwerverkehrsfahrzeuge in der Regel deutlich geringer
als bei ¢ffentlichen Strassen der Bauklasse Il bzw. zum Teil
sogar IV. Dafur aber sind die Anforderungen anders gela-
gert:

1. In aller Regel werden Uber lange ZeitrAume immer die
gleichen, kaum mehr als LKW breiten Fahrgassen und
Halte- /Anfahrzonen genutzt.

2. Hohe Grundstuckskosten und die damit verbundene
optimale Lagerflachenausnutzung bedingen enge Ran-
gier- und Wendebereiche sowohl fur die Liefer- als auch
fur die Ladefahrzeuge

3. Art und Bereifung von Sonderfahrzeugen sowie Waren-
Laststapel bewirken erhebliche dynamische und stati-
sche Lasteintragungen.

4. Haufige Nutzung von Sonderfahrzeugen - i.d.R. von
Gabelstaplern - erfordert héchstmogliche, dauerhafte
Oberflachenebenheit.

5. Standige Anpassungen der Flachennutzung an die
wirtschaftlichen Erfordernisse setzen voraus, dass je-
der Flachenteil fur alle Erfordernisse ausgelegt sein
muss - wenig genutzte Abschnitte kénnen durch Um-
strukturierungen in kirzester Zeit zu hochbelasteten
Bereichen werden.

Bild 1 b: Getrankeumschlaglager FirmaTrinks bei Leipzig

Da Industrieflachen wie Betriebsmittel zu sehen sind,
muf3 all diesen Anforderungen Rechnung getragen wer-
den, um eine dauerhaft reibungslose, moglichst wartungs-
freie Arealnutzung und damit einen stérungsfreien wirt-
schaftlichen Betriebsablauf zu gewahrleisten.

3. Praxisbeispiele

Nachfolgendes Praxisbeispiel ist exemplarisch fir zahl-
reiche weitere Flachen mit &hnlichen Anforderungen, die
mit sehr guten Ergebnissen unter Verwendung von Trinidad
Naturasphalt Produkten gebaut wurden.

Ausgangspunkt war die erfolgreiche Sanierung eines
Industriehofes mit Trinidad Epuré Z in Suddeutschland in
1995. Seinerzeit wies eine Asphaltbetonflache noch wéh-
rend der Gewahrleistungsperiode deutliche Verformungen
auf, die einen sicheren Gabelstaplerbetieb nicht mehr
zuliessen.

Zur Sanierung empfahl die bauausfihrende Firma die
Verwendung von Trinidad Epuré, ebenfalls wieder in
Asphaltbeton.

Das Ergebnis war fuir den Baubeauftragten des betroffe-
nen Industriekonzernes so Uberzeugend, dass er fir die
Erweiterung der Hofflache eines konzernzugehérigen
Getrédnkegrosshandels im Norden Leipzigs die Verwen-
dung von Trinidad Naturasphalt von Haus aus vorgab.

Diese Entscheidung fir bestmdgliche Qualitét auch zu
einem hoheren Preis wurde noch durch die negativen
Erfahrungen unterstitzt, die dieser Firma auf der bislang
genutzten Hofflache gemacht worden sind.



Asphaltstrassenbau

Diese nicht mit Trinidad Naturasphalt vergutete Splitt-
mastixasphaltflache weist bereits nach geringer Nutzungs-
zeit deutliche Verformungen auf und muss in nachster Zeit
saniert werden. Fur die Erweiterungsflache in einer Gros-
senordnung von 10.000 gm wurde mit dem baubetreuen-
den Ingenieurbiro ein Schichtenaufbau entsprechend
Bauklasse Il abgestimmt. Der insgesamt 22 cm starke
Asphaltaufbau setzt sich zusammen aus:

4 cm SMA 0/11 S mit B 65 + 2,1 M.-% Trinidad NAF 501
4 cm Abi 0/16 mit B 45 + 1,2 M.-% Trinidad NAF 501
14cm TS 0/32C mitB 65

Der dreischichtige Asphaltaufbau mag Anlass zu
Diskussionen geben. Aufgrund der sehr hohen Anforderun-
gen an Gefélle und Gesamtebenheit zur Sicherstellung ein-
wandfreier Entwéasserung und Pfiitzenfreiheit sowie fur den
sicheren und komfortablen Betrieb von kleinrédrigen
Gabelstaplern stellte er sich jedoch als zweckméssige
Lésung dar.
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3.1 Asphaltbinder 0/16
Obwohl der Schichtenaufbau entsprechend Bauklasse
11l der RStO 86/89 festgelegt wurde, wahlte der Auftragge-
ber nach reichlicher Uberlegung eine Mischgutzusammen-

setzung, die den neuesten Erkenntnissen der FGSV fir
sehr verformungsbesténdige Asphaltbinderschichten in
den Bauklassen SV und | entspricht und legte diese im Lei-
stungsverzeichnis fest.

Anfangliche Uberlegungen, wegen der relativ hohen
Bindemittelviskositat des Bindemittelgemisches B 45 + 1,2
M.-% NAF 501 ein niedrig viskoseres B 65 als Basisbitu-
men zu wahlen, wurden durch Spaltzugprifungen verwor-
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Graphische Darstellung der Spurbiidungsuntersuchung
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fen. Die Ergebnisse der Prifungen zeigten, dass zwischen
dem Kalteverhalten des geforderten Bindemittelgemisches
und einem reinen B 45 keine relevanten Unterschiede
bestehen.

Das mit der Erstellung der Eignungspriifung beauftragte
Prufinstitut erarbeitete nachfolgende Rezeptur und belegte
die sehr gute Verformungsbestandigkeit dieses Asphaltbin-
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Bild 2: Struktur Asphaltbinder 0/16 mm bei Beginn der
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ders mittels der in jungster Zeit immer h&ufiger nachge-
fragten und angewendeten Spurbildungsprufung.

Die ermittelte Spurtiefe von nur 2,0 mm nach 20.000
Uberrollungen (Grenzwert fiir “hochstandfeste” Asphaltbin-
der < 3,5 mm) unterstreicht die sehr hohe Verformungsbe-
standigkeit der gewahlten Mischgutrezeptur.

Das Einbauergebnis zeigt, dass sich ein derart sperri-
ges Mischgut selbst bei nicht idealen Aussentemperaturen
von lediglich 10 °C - 15 °C gleichmassig und entmi-
schungsfrei einbauen lasst.

3.2 Splittmastixasphalt
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Wie beim Asphaltbinder entschloss sich der Auftragge-
ber auch bei der Splittmastixasphaltdeckschicht, die neue-
sten Erkenntnisse der FGSV hinsichtlich der zweckmassig-
sten Mineralstoffzusammensetzung fur SMA in den Bau-
klassen SV und | zugrunde zu legen.

Aufgrund der hohen Oberflachenbeanspruchung durch
“radierende” Reifen wurde der sonst ubliche und bewéahrte

Bild 3: Oberflachenstruktur SMA 0/11 S

Anteil an Trinidad NAF 501 von 1,8 M.-% auf 2,1 M.-%
angehoben.
Der Ausschreibung lag nachfolgender Text zugrunde.

Der auch an diesem Mischgut durchgefiihrte Spurbil-
dungstest zeigt bei Probekdrperherstellung mittels Lamel-
lenverdichter eine Spurtiefe von nur 2,6 mm und beweist
damit, dass auch dieser Splittmastixasphalt das Préadikat
“sehr standfest” verdient.

Bild 4: Erweiterte Hofflache in Betrieb

Sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer bestétig-
ten das trotz kiihler Witterung gute Einbauverhalten dieses
Mischgutes. Die bauausfiihrende Firma erntete fiir die
akkurate Ausfiihrung und die erzielte Oberflachenebenheit
und -gleichmassigkeit ein besonderes Lob seitens des Auf-
traggebers. Bereits drei Tage nach Beendigung des
Asphalteinbaues wurde die neu erstellte Flache in den auf
Hochtouren laufenden Industriebetrieb eingebunden.

Diese exemplarisch dargestellte Asphaltmassnahme
aus dem Privatauftraggeberbereich bestatigt erneut, dass
mit Asphalt auch schwierigste Aufgabenstellungen zu erfil-
len sind. Sorgfaltige Objektvorbereitung, offene Fachdi-
skussionen (zwischen Bauherr, Prifstelle, Mischgutliefe-
rant und Einbaufirma) und flexible Koordinierung haben
zusammen mit der Einbindung neuester technischer
Erkenntnisse eine qualitativ hochwertige Industrieflache
ermdglicht, deren Asphaltbelag héchsten Anforderungen
genigt. Schlussendlich ist damit erneut der Beweis
erbracht, dass billig zwar zwangslaufig mit “wirtschaftlich”
gleichzusetzen ist.



