Asphaltstrassenbau

Drainasphalt auf der E 17 Gent - Kortrijk

Von ir. Lucien Heleven *

In Belgien werden seit etwa 1979 sogenannte Drainas-
phalte auf Stadtstrassen, Flugplatzen und Autobahnen ver-
legt. Begriindet wird diese mit ca. 22 Vol.-% sehr hohlraum-
reiche Bauweise mit der Minderung der Aquaplaninggefahr
und der Spriihfahnenbildung bei Regen. Als weiteres tritt die
Reduzierung des Rollgerausches und die Absorption des
Motorlarms - in den letzten Jahren zunehmend in den
Vordergrund.

Nach neuen Erkenntnissen soll der Bindemittelgehalt ins-
besondere im Hinblick auf die Alterungsbesténdigkeit so ge-
wahlt werden, dass ein moglichst dicker Bindemittelfilm um
das Gestein gewdbhrleistet ist, ohne den angestrebten Hohl-
raum zu beeintrachtigen.

Zur Optimierung des Bindemittel- bzw. Hohlraumgehaltes,
in Abhangigkeit vom Kohasionsverhalten des bitumindsen
Mortels, wurde in Belgien erstmals der urspriinglich in Spa-
nien entwickelte “Catabro-Test” (Cantabro-Test = modifizierte
Los-Angeles-Untersuchung) herangezogen.

Inzwischen ist diese Prufung in mehreren européischen
Landern auch zur Beurteilung der mechanischen Wider-
standsfahigkeit eingefuhrt.

Bei diesem Verfahren werden drei Marshallprobekorper in
der Los-Angeles-Trommel ohne zusétzliche Stahlkugelbe-
aufschlagung Uber 300 Umdrehungen beansprucht, wobei
jeweils der Abtrieb (Gewichtsverlust) bestimmt wird.

Bei vergleichenden Untersuchungen, bei denen einerseits
ein B 80 mit 1,4 M-% Trinidad Naturasphalt und andererseits
ein PmB 65 eingesetzt wurde, ergaben sich deutliche Vortei-
le auf Seiten des mit Naturasphalt modifizierten Drainas-
phaltes.

Textur eines Drainasphalts

Cantabro-Test
Abrieb im Los-Angeles-Gerat nach Umdrehungen in M-%

10 50 100 200 300

B 80 mit
14M-%TE 0,15 1,38 3,05 6,35 9,22
PmB 0,33 1,78 3,83 9,00 12,67

An das verwendete Gestein missen beim Drainasphalt
besondere Anforderungen gestellt werden, da die Reifen
ausschliesslich auf den Kuppen der groben Splittkbrper rol-
len.

Ein Schlagzertrimmerungswert von < 18 % und eine ho-
he Polierresistenz sind absolute Voraussetzung derartiger
Belage.

Gesteine mit diesen Eigenschaften sind in der Regel “sau-
er” und zeigen somit nur ungentigende Affinitat zum Binde-
mittel Bitumen.

Zweckmassige Bindemittelgehalte in Abh&ngigkeit vom
Hohlraumgehalt unter Beriicksichtigung eines maximalen
Materialverlustes (Kohé&sionsverhalten) von 30 % im Los-An-
geles-Gerat bei einem anzustrebenden Hohlraumgehalt um
21 Vol.-% bei Drainasphalt mit und ohne Trinidad Epuré (TE)

Bei Haftfestigkeitsuntersuchungen wie z. B. durch das In-
stitut IFTA nach dem HGV-Verfahren wurde festgestellt, dass
die Klebekraft des Strassenbaubitumens zum Gestein in ei-
ner numerischen Einteilung von 1 - 10 bei ca. HGV-Klasse 2
liegt und sich durch die Verguitung mit Trinidad Naturasphalt
um das dreifache auf die HGV-Klasse 6 erhoht.
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Abriebmessungen im Los-Angeles-Gerat



Asphaltstrassenbau

An der TU-Munchen wurde bei dynamischen Biegezug-
Schwellversuchen an Drainasphalt-Probebalken fiir einen
mit TNA verguteten Drainasphalt ein etwa gleiches Kéltever-
halten wie fiir einen mit PmB modifizierten Drainasphalt fest-
gestellt.
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Die Verarbeitbarkeit bzw. das Einbauverhalten spielt auch
bei Drainasphalt eine erhebliche Rolle. Ist der in der fertigen
Deckschicht vorgefundene Hohlraumgehalt teilweise auf un-
gentugende Verdichtung zuriickzufiihren, so werden sich un-
ter Verkehr Spurrinnen durch Nachverdichtung einstellen.
Die bekannte Verbesserung der Verarbeitbarkeit eines mit
TNA modifizierten Mischgutes schafft hiergegen zusatzliche
Sicherheit.

Die europdische Langzeiterfahrung beziiglich Alterungs-
besténdigkeit, Stand-, Schub- und Ermudungsfestigkeit und
nicht zuletzt die vorgenannten Untersuchungsergebnisse
fuhrten auch die Belgischen Strassenbaubehérden zu dem
Entschluss, Drainasphalte mit Trinidad Naturasphalt (TNA)
zu modifizieren. Eine Vergleichsstrecke im Stadtstrassenbau

Abriebmessungen im Los-Angeles-Gerét

in Gent bestéatigte die guten Laborergebnisse, so dass 1988
Drainasphalt mit Trinidad Naturasphalt zur Regelbauweise
erklart wurde.

Im Oktober 1988 wurde von der “Directie der Wegen
Gent” auf der Autobahn E 17 Gent - Kortrijk im Bereich Na-
zareth - Deinze auf einer Lange von 10 km Drainasphalt mo-
difiziert mit Trinidad Naturasphalt ausgeschrieben.

Die Mischgutzusammensetzung wurde wie folgt fest-
gelegt:

Splitt 83,7 M-%
Sand 13,3 M-%
Fuller 2,2 M-%
Fulleranteil aus 1,7 %

Trinidad Epuré 0,8 M-%
Bindemittelgehalt 4,6 M-%

Bindemittel B 80/100 + ca. 30 % Trinidad Epuré Anteil

In der fertigen Deckschicht stellte sich ein Hohlraumgehalt
von 21 Vol.-% ein.

Die Firma ASWEBO fuhrte die Baumassnahme im Juni
1990 aus. Der Drainasphalt wurde in der Mischanlage der
Fa. ASWEBO gemischt und ohne Silo-Lagerung zur Einbau-
stelle transportiert und eingebaut. Der Trinidad Naturasphalt
wurde in einer speziellen Schmelzanlage aufgeschmolzen,
mit einem Teil des Strassenbaubitumens vermischt und dem
Mischer zudosiert.

Sehr gute Wetterverhéltnisse unterstutzten des Gelingen
der Baumassnahme.

Die Drainasphaltdeckschicht zeigt eine typische offene
Oberflache mit - fur die klimatischen Verhéltnisse von Sid-
belgien - ausreichend dickem Bindemittelfilm. Auch an Re-
gentagen stellen sich die an die Deckschicht gestellten Er-
wartungen ein: Die Aquaplaninggefahr, die bei der vorhan-
denen Gradiente ohne Léngsgefélle und mit sehr schwa-
chem Quergefélle bei Hot-Rolled-Asphalt (Typ 1) oftmals be-
standen hat, ist gebannt. Auch Spriihfahnenbildung wird
deutlich gemindert.

Der optische Gesamteindruck lasst auf ein gutes Lang-
zeitverhalten schliessen.




